Bauen im Bestand
und dann auch noch 6kologisch !?
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Innendammung
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Energetisches Konzept
Innendammung aus nachwachsenden
Rohstoffen

Strohwandelement
kombiniert mit
Zellulose Einblasdammung

U,_ 0,20 W/m?2K




Alternativ Strohwandelement kombiniert

mit Hanfdammplatte o\

Fur die Innendammung der AufSenwand
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Anwendungsbeispiele
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Sanierungskosten Wohnhaus Gingst:
1120,00€/m?
Bauzeit: Sept. 2012 bis Juli 2014
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Energieeinsparung..?!

Ist Situation:
Kalte FuRe, Hoher Energieverbrauch, ,, eszieht”, alte Heiztechnik, Warmedammung- keine Ahnung

Die Losung.: Was und Wie mit welchen finanziellen Mitteln










biber - Gesellschaft fur 6kologische Bautechnik mbH — Kluis auf Rligen — 038305 53593-0-
Forschung + Entwicklung fiir Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen - Biro fiir Bauphysik

Zulassungsverfahren fur Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
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Druckversuch

Setzungstest loser Dammstoff Strohwand




Bau Thermografie
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Berechnung des hygrothermischen Verhaltens
von Baukonstruktionen unter realen Bedingungen
mit WUFI



Brandversuche Koln

Mineralwolle — Polystyrol Dammung — Zellulosedammplatte — Zellulose Einblasdammung

Poiystyrol brennt ale Erstes durch - bei starker Rauchentwickiung,

1«
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Mineralfaser (A - rizht brennbar) tnd Polystyral (B1 - sctwer entiammbar)
\ geben auf, de Zellulose (B2 - normal entilarmmber) wird weiter beflammt.




Vergleich Warme - Damm Verbund Systeme - WDVS

Dammung aus Dammung aus
Holzweichfaser Polystyrol




Aufbau - Monitorposition
WDVS Holzfaser / Polystyrol

Aufbau Aufbau .
Schichtname Dicke [m] Schichtname Dicke [m]
Holzfaserdammplatta (/LG 040) ID,DB Extrudiertes Falystyrol IEI,IZIE

Auilen Innen Aulten Innen

0,01 0,08 | 0,24 | 0.0] 0,08 | 0,24 |

éﬂg”””””“ LTS o T TN L LT T T T T T T T
Holzfaserdammung Polystyrol Dammung
Rohdichte: 155 kg/m3 15 kg/m3
Warmeleitfahigkeit: 0,042 W/m*K 0,040 W/m*K
Spez. Warmekapazitat: 2000 J/KG*K 680 J/KG*K

Diff. Widerstand: 3 200



Wassergehalt [kg/m?]
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Feuchteverlauf Uber 3 Jahre
WDVS Holzfaser / Polystyrol
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Entwicklung der Bauteilfeuchte nach WUFI

Wassergehalt [kg/m?)
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Algenbildung an WDVS Fassaden mit EPS

Hohe Warmespeicherfahigkeit
der AuRenbauteile vermindert
die Gefahr der Unterkiihlung
deutlich!




Fehlerhafte Konstruktionen und ungeeignete Materialien fliihren zu
Wassergewinnungsanlagen

in Bauteilen.....
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Alternativ Holzweichfaserdammung mit Armierungsputz

ggfs. kombiniert mit Kopplungsschicht
aus Kalk oder Lehm



Dachdammung

Dammung zwischen den
Dachsparren mit
Einblasdammung

Holzweichfaserdammplatten |
als Putztrager zwischen vorh.
Dachsparrenkonstruktion




Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
Vorteile:

Feuchtedynamisches Verhalten

Spezifische Warmekapazitat

Okologische Wertigkeit — geringer Primérenergieaufwand
Angenehme Verarbeitung

Hohe Akzeptanz



